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Asphaltbeton für Asphaltbinderschichten

Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung 4,8 M.-%

Korngrößenverteilung (Siebdurchgang)

Siebdurchgang bei 22,4 mm 100 M.-%

Siebdurchgang bei 16 mm 98 M.-%

Siebdurchgang bei 11,2 mm 74 M.-%

Siebdurchgang bei 8 mm 63 M.-%

Siebdurchgang bei 5,6 mm 50 M.-%

Siebdurchgang bei 2 mm 33 M.-%

Siebdurchgang bei 1 mm 25 M.-%

Siebdurchgang bei 0,25 mm 12 M.-%

Siebdurchgang bei 0,125 mm 8 M.-%

Siebdurchgang bei 0,063 mm 5,4 M.-%

Minimaler Hohlraumgehalt MPK Vmin2,5

Maximaler Hohlraumgehalt MPK Vmax5,5

Temperatur des Asphaltmischgutes 140°C bis 180°C


